PARAMETRY TECHNICZNE TKANINY

Skfad: ..o 51% PES, 38% AC, 11% PA
Szerokos$¢ [CM: wovvveeieeieceee e 140
Gramatura [8/M?]: e 425
Test martindale [cykle]: coooveeveeiieiiecieeie 200 000
Odpornosé na pilling [1-5]: ....

Odpornos¢ koloru na swiatto [1-5]: ....cceeeciiieciieens 5

CHARAKTERYSTYKA TKANINY

- przyjemna w dotyku

- tkanina z technologia AquaClean*
- wyjatkowy komfort i elegancja

- trudnopalna

- przyjazna zwierzetom

*technologia AquaClean - umozliwia usuniecie plam po winie, kawie, jedzeniu a nawet niektérych
flamastrach bez koniecznosci catkowitego prania tkaniny za pomocg detergentéw.

ZASADY CZYSZCZENIA | KONSERWACII

Tkanina wymaga okresowych zabiegéw konserwacyjnych, takich jak: delikatne odkurzanie miekka
koricowka, regularne usuwanie plam i zanieczyszczen zgodnie z ponizszymi zaleceniami, a takze
okresowo przeprowadzane, gruntowne czyszczenie mebla przez wyspecjalizowang firme. Nalezyta
pielegnacja mebla jest jednym z warunkdow gwarancji, a jej brak jest podstawg do odrzucenia
ewentualnych roszczen reklamacyjnych. Do czyszczenia tkaniny zaleca sie uzywanie miekkiej,
bawetnianej sciereczki lekko zmoczonej wodg. Aby usungé plame nalezy wykonywac delikatne, okrezne
ruchy, nastepnie pozostawi¢ tkanine do wyschniecia. W przypadku bardziej uporczywego zabrudzenia
uzy¢ szarego mydta. W celu usuniecia pozostatosci mydta nalezy skrapia¢ tkanine wodg i odsgczac
do momentu catkowitego usuniecia detergentu.

CZYSZCZENIE WODA W ZALEDWIE 3 KROKACH

1. Usuna¢ nadmiar rozlanej substancji z obicia.

2. Zwilzy¢ plame wodg w sposéb bezposredni lub przy uzyciu mokrej, wyzetej, chtonnej Sciereczki.

3. Przycisna¢ Sciereczke do plamy i delikatnie potrze¢ nig materiat, wykonujac okrezne ruchy jesli plama
catkowicie nie zniknie, powtorzy¢ proces tyle razy, ile bedzie to konieczne.

Nie uzywac ostrych przedmiotow czyszczacych, takich jak: szczotki, czysciki.
UWAGA:

Odcien tkaniny na prébniku i gotowym meblu moze sie rézni¢. Réznice w odcieniach moga wystapic
rowniez przy zamawianiu mebli w odstepach czasowych. Naturalnym efektem uzytkowania jest
powstawanie mniejszych lub wiekszych fatd, co nie stanowi wady materiatu. Efekt pillingu i mechacenia
sie tkaniny jest rzeczg naturalng i niemozliwg do catkowitego wyeliminowania. Migracja barwnikow
z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona. Dziatanie promieni UV moze
spowodowac zmiany kolordw.

TKANINA CIENIUJACA

Firma WAJNERT MEBLE nie ponosi odpowiedzialnosci za zaistniate szkody w wyniku niewtasciwego
uzytkowania oraz czyszczenia tkaniny.

W przypadku braku akceptacji przez konsumenta powyiszych, naturalnych wtasciwosci zalecamy
zmiane tkaniny obiciowej.



